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Kablolar igin yangin ylki hesaplari

Kablolar icin yangin yuku hesaplari

Binalarin ig:inde ve Uzerinde yangin y(jk|erin « ilgili Grtn katalog sayfasindaki siparis tablosunda “kg/km olarak

hesaplanmasinin dahil edilmesi yaklagik agirlhk” bolimiini arayin ve

* bu degerden bakir icerigini (katalogda “kg/km olarak bakir indeksi”
slitununa bakin) ¢ikarin. Bu, kg/km olarak ilgili madde i¢in yanici
izolasyon ve kaplama malzemesi kiitlesi ile sonuglanir,

Sonug olarak ortaya ¢ikan yangin riskleri degerlendirmesi ve
kisitlamalarina iligkin mevcut yénetmelik ve standartlar ilkeden
llkeye degisir. AlImanya’da, gegerli devlet insaat yonetmelikleri

kablolari da iceren dogrudan binaya bagli bina tesisatinin yanici * kg/m olarak yanici kiitleyi elde etmek igin, bu degeri 1000 degerinde
pargalarinin birikimi ile ilgili 6zel esik degerlerinin dahil edilmesini bir faktér ile bélin,
sart kosar. » bu degeri, asagidaki tablo uyarinca kablo veya telin (kWh/m veya

MJ/m cinsinden) malzemeye-6zgi kalorimetrik degeri ile ¢arpiniz.
Esnek kablolar binalarda sabit tesisat icin tasarlanmis degildir.
Bununla birlikte, bu tiir kablolarin yaklasik yangin yiikiu asagidaki
gibi hesaplanabilir:

SONUG: Bu kablonun kWh/m veya MJ/m olarak ortalama yangin yiiki degeri:

Malzeme kWh/kg olarak yangin yuki degeri M]/kg olarak yangin yiiku degeri
tipi Ortalama Ortalama

PVC 5,8 21
PE 12,2 44
PS 1,5 42
PA 8,1 26
PP 12,8 46

PUR 6,4 23

TPE-E 6,3 23
TPE-O 71 26

NR 6,4 23
SIR 5,0 18
EPR 6,4 23
EVA 5,9 21
CR 4,6 17

CSM 5,9 21

PVDF 4,2 15

ETFE 3,9 14
FEP 1,4 5
PFA 1,4 5

PTFE 1,4 5

HFFR 4,8 17

HFFR capraz bagl 4,2 15

NOT: Yukaridaki hesaplama sadece yanici igerigin tamamen ayni malzeme tiiriinden Uretildigi ve bakir igerigi disinda hicbir ek metal icermeyen kablolar igin kullanilabilir. Asagidaki Griinler igin belirli yangin
yiik degerleri talep halinde tablo bigiminde mevcuttur: OLFLEX® CLASSIC 100 H, OLFLEX® CLASSIC 110 H, OLFLEX® CLASSIC 110 CH, OLFLEX® CLASSIC 130 H, OLFLEX® CLASSIC 135 CH.
Dénistimler: 1 kWh/m = yaklasik 3,6 MJ/m; 1 MJ/m = yaklasik 0,277 kWh/m.



